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Se ha realizado una inspección técnica sobre la fisura que se manifiestan 
en el Hall central de la escuela, en forma vertical, que por sus 
características de manifestación, se refiere a un problema constructivo, 
es decir, que no se previó realizar las juntas constructivas, para absorber 
las dilataciones por diferencias de temperaturas. Como se pudo observar 
la fisura es vertical en altura, donde indica que no es un problema de 
fundación por humedecimiento del suelo, como tampoco en la zona del 
zócalo del piso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No se corre ningún riesgo de colapso, ya que el origen proviene de una 
fisura de la mampostería que recubre la columna de hormigón armado, 



que, si es, parte la estructura resistente. Para su reparación hay que 
colocar unos hierros cada 60 cm. en altura 1Ø6, a cada lado de la fisura 
en una extensión de 40 cm. y luego revocar la junta con mortero 
cementicio.  
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